
マリン・サイエンス株式会社

カシアガムの弱点を克服した

「CC-50」

CC-50とカラギナン(カッパタイプ)の濃度別物性比較

キサンタンガムとの反応性比較①
(各サンプルを溶液濃度1.0%で試験)

CC-50とは
・カラギナンとカシアガムを独自製法で混合したゲル化剤製剤
・85℃、10分間の加熱で完全溶解
・カラギナンのゲル化力＋カシアガムの粘性
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(カラギナン＋LBG)：キサンタンガムCC-50：キサンタンガム


